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CAPITULO 2

NORMAS Y REGLAMENTOS PARA EVALUAR LA POTENCIAL
REACTIVIDAD DE LOS AGREGADOS

1.- INTRODUCCION

En Argentina existen varios métodos de ensayos normalizados para evaluar la
reactividad potencial de los agregados, algunos no estan en uso, como el método quimico
(IRAM 1650) y el de la barra de mortero (IRAM 1637) y otros como los que se detallan
mas adelante que son los mas usados incluyendo el examen petrografico (IRAM 1649).
La secuencia de ensayos sugerida por el CIRSOC 201 (2002) [1] es la siguiente: tener en
cuenta si existen obras con més de 15 afios (agregados de reaccion rapida o normal) y 35
aflos (agregados de reaccion lenta) [2] en servicio que no evidencien expansiones o
dafios asociado con la RAS con ciertas condiciones que deben cumplir, conjunto de
materiales similares, igual tipologia estructural, misma zona de emplazamiento, tipo de
exposicion similar. En este caso se considera al agregado como no reactivo. En caso de
no existir estos antecedentes se debe proceder a realizar el examen petrogréfico, luego el
método acelerado de la barra de mortero (IRAM 1674) y como opcional o para confirmar,

el método del prisma de hormigén (IRAM 1700).

En este capitulo, se estudian las diferencias entre dos tipos de ensayos, para
evaluar la reactividad potencial de los agregados, uno el método del prisma de hormigon,
otro, el método acelerado de la barra de mortero. Ambos métodos permiten evaluar los
agregados, previo al uso en obra; con el fin de tomar precauciones durante la

construccion para evitar que se deteriore antes de lo previsto.
El método del prisma de hormigén esta indicado en las normativas IRAM 1700

(1997), ASTM C 1293 (2001), RILEM AAR-3 (2000) y CSA A23-2-14A (2000) utilizados en

Argentina, USA, Europa y Canad4, respectivamente.
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El método acelerado de la barra de mortero por las normativas IRAM 1674 (1997),
ASTM C 1260 (2001), RILEM AAR-2 (2000) y CSA A23-2-25A (2000) correspondiente a

los mismos paises citados.

Ademas, se analizaran los factores que afectan los resultados de los ensayos de
barras de mortero y de prismas de hormigén, y los limites maximos de expansion
recomendados. A continuacion se realiza una breve descripcion de cada norma analizada,
se destacan las semejanzas y diferencias, se las sintetiza en cuadros y luego se hacen

consideraciones finales sobre el tema.

2.- DESCRIPCION DE LOS METODOS

Los métodos de ensayo a estudiar son exclusivos de laboratorio, hay que tener
precaucion en el seguimiento de los pasos establecidos por la normativa, por esta razén
el laboratorio y los operarios deben estar calificados para tal fin. De esta manera al
realizar una comparacion, permite establecer las caracteristicas fundamentales de los
meétodos que son esenciales para su correcta ejecucion. Una vez estudiado con detalle

cada método se transmite, en forma sintética y destacada, al operario la metodologia.

A continuacién se establecen de cada método las pautas antes mencionadas

2.1.- Método del prismade hormigén
2.1.1.- IRAM 1700

Este método es empleado para determinar la reactividad potencial de los
agregados gruesos o finos que constituyen el hormigén. Consiste en medir los cambios de

longitud debido a la reaccion &lcali agregado (RAA), en condiciones de temperatura y

humedad elevadas.
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2.1.1.1.- Instrumentos

Moldes: Deben tener las siguientes medidas 75x75x275 mm o de 75x75x405 mm.
Pernos (puntos de referencias): Seran de acero inoxidable con un didmetro de 6+1
mm y de 25 mm de largo, con los extremos maquinados y colocados en el centro
de la probeta.

Comparador de longitudes: Tendrd una variacion total del recorrido de 7,5 mm y la
menor divisién serd de 0,0025 mm. Se usa una barra de referencia de INVAR.,
recubierta en la parte central por una pelicula de 3 mm de espesor para evitar
cambios de temperatura durante el uso.

Contenedores para almacenamiento: Deben ser de material plastico de 25 a 30
litros, con tapa hermética para asegurar una humedad de saturacién y un espesor
menor a 6 mm, las medidas seran de 290+10 mm de diametro interior y de 420+10
mm de altura. En el fondo del recipiente lleva un bastidor perforado para el apoyo
de las probetas separado del fondo a 35+5 mm con agua hasta 205 mm. Se
coloca una mecha de papel secante en las paredes del contenedor y en la tapa. Se
pueden utilizar contenedores alternativos, pero deben ser calibrados con
contenedores normalizados y agregados reactivos, la diferencia de expansion al
afio debe ser menor al 10%.

Cémara o local de almacenamiento: Debe ser un espacio con minima pérdida de
calor. La variacion de temperatura entre los 250 mm del tope y el fondo no debe

diferir en mas de 2 °C . La temperatura de la cAmara es de 38 £ 2°C.

2.1.1.2.- Probetas de ensayo

Se realizan tres prismas por ensayo y es Util confeccionar una cuarta probeta para el

examen petrografico.

2.1.1.3.- Materiales

Cemento: Debe ser CPN con un contenido de alcalis equivalente de 0,9 + 0,1%.
Se debe adicionar NaOH al agua de mezclado hasta alcanzar 1,25% del peso de
cemento. El contenido de alcalis se determina a través de un andlisis quimico o

certificado por el fabricante.
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e Agregados:

o Para determinar la reactividad del agregado grueso, se usa un agregado fino
no reactivo y esto se comprueba mediante la expansion con el método IRAM
1674 que debe ser menor que el 0,10% a los 16 dias o de 0,015% al afio
con el método IRAM 1700. El agregado fino debe tener un médulo de finura
de 2,7+ 0,2.

El agregado grueso estd compuesto en partes iguales por las siguientes
fracciones, 20-14 mm, 14-10 mm y 10-5 mm. Se deben descartar las
medidas mayores que 20 mm y las menores que 5 mm.

o Para determinar la reactividad del agregado fino, se utiliza un agregado

grueso no reactivo, comprobando de la misma manera que para el agregado

fino. El agregado fino es ensayado con la granulometria de origen.

2.1.1.4.- Dosificacion del hormigon

La dosificaciéon del hormigén esta compuesta por 420+10 kg/m® de cemento, una
relacion entre el agregado grueso y el fino de 60:40 en masa. Si el agregado grueso es de
alta o de baja densidad se utiliza un volumen de 70+2% por volumen de hormigoén. La
razon a/c puede variar entre 0,42 y 0,45, para obtener las condiciones de trabajabilidad
necesaria y permitir una compactacion adecuada. No se debe incorporar otra adicion que

no sea el NaOH.

2.1.1.5.- Preparacion de los prismas de hormigén

e Mezclado: Mecénico, empleando un volumen de hormigobn para obtener una
mezcla homogénea.

e Moldeo de los prismas: Los prismas se moldean en dos capas compactando con
una varilla de 10 mm de didmetro; se realiza un golpe de varilla por cada 7 cm? (30
golpes de varilla). Se deben tomar precauciones para no dejar vacios,
principalmente en la zona de los pernos de referencia, luego se elimina el hormigon
en exceso y alisa la superficie con una llana. Cubrir los prismas con una lamina de

polietileno y colocar en camara hiumeda a 23+2 °C y 100% de humedad relativa.
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2.1.1.6.- Desmolde, almacenamiento y medicion de los primas de hormigon

Desmolde: Las probetas deben ser desmoldadas a las 24 + 4 horas de elaboracion
y la temperatura de la sala se mantiene a 23 + 2 °C.

Almacenamiento y medicion inicial: Se procede a envolver los prismas con una tela
de algoddn saturada con agua, luego se inserta en un tubo de polietileno de 100
umy 180 mm de ancho ajustado mediante banditas elasticas. La tela debe tener un
peso de 250450 g/m? y 10 mm mayor que el largo de la probeta y 640 mm de largo,
para poder envolver las cuatro caras del prisma en dos capas. Luego
individualmente se colocan en bolsas de nylon de 100 um de espesor, un ancho de
210 mm y un largo de 500 mm y se le adiciona 5 ml de agua, se atan para evitar
pérdida de humedad y se colocan a 23+2°C hasta la lectura inicial (Li). A las 24+2
horas del desmolde se determina la lectura efectiva (Le) al 1 mm, con una regla, se
mide la probeta y se descuenta la longitud de los pernos.

Almacenamiento y mediciones subsiguientes: Después de obtener la Le se realiza
la lectura inicial Li con el comparador, luego las probetas vuelven a las bolsas de
nylon agregando 5 ml de agua, se cierra y se colocan en el contenedor y estos en
la cAmara de almacenamiento a 38+2°C, el contenedor no debe estar en contacto
con las paredes ni con el piso de la cAmara de almacenamiento para garantizar la
circulacion del aire.

Las lecturas siguientes se realizan alas 1, 2, 4, 8, 13, 18, 39 y 52 semanas, y si es
necesario se continuardn cada 6 meses. Antes de las lecturas, los contenedores
pasan de 38+2°C a 23+2°C durante 16+4 horas. Al finalizar el ensayo se debe
realizar un examen visual de la superficie para observar la existencia de geles,
fisuras, manchas, etc. Ademas, se debe completar con examen petrogréafico del
interior de las probetas. Se recomienda no realizar este examen antes de los 6

meses.

2.1.2.- CSA A23-2-14A

Este ensayo evalla la reaccion alcali agregado (RAS-RAC) en condiciones de

humedad y temperatura elevada. Es aplicable a agregados finos y gruesos. Si es posible

se deben correlacionar datos de resultados con observaciones de hormigones en servicio
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y examen petrogréfico. El contenido de &lcalis de 5,25 kg/m® se establecié por trabajos
realizados por investigadores canadienses, debido a que en el mercado hay cementos
que poseen un elevado contenido de é&lcalis (1,25%) y al utilizar un contenido unitario de

cemento en el hormigén de 420 kg/m? se llega a estos valores [3].

2.1.2.1.- Instrumentos

e Moldes y pernos: Iguales que en la norma IRAM 1700.

e Comparador de longitudes: Tiene un dispositivo para compensar el peso de la
probeta. El rango total es de 8 mm y esta graduado al 0,002 mm. La barra de
referencia es igual a la indicada en la norma IRAM 1700.

e Contenedores para almacenamiento: Similares a la norma IRAM 1700.

e Camara o local de almacenamiento: Igual a la norma IRAM 1700.

2.1.2.2 Probetas de ensayo
Igual a la Norma IRAM 1700.

2.1.2.3.- Materiales
e Cemento: Portland de uso general Tipo 10 especificado por CSA, el resto de las
caracteristicas igual a norma IRAM 1700.
e Agregados: Igual que norma IRAM 1700, excepto que la granulometria del

agregado fino debe ser la indicada en la norma CSA A23-1.

2.1.2.4.- Dosificacion del hormigon

Igual que la norma IRAM 1700.

2.1.2.5.- Preparacion de los prismas de hormigén
e Mezclado: Mecéanico, con una secuencia de 3 minutos, se para 3 minutos y 2
minutos de mezclado final.

e Moldeo de los prismas: Igual a norma IRAM 1700.

2.1.2.6.- Desmolde, almacenamiento y medicion de los prismas de hormigén

e Desmolde: Igual a norma IRAM 1700.
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¢ Almacenamiento y medicion inicial: Inmediatamente después del desmolde cubrir
con una tela humeda las probetas para evitar el secado. A las 4 horas del
desmolde se realiza la lectura inicial.

e Almacenamiento y lecturas subsiguientes: Similar a la norma IRAM 1700. Los
prismas se colocan en el contenedor y éste en la camara de curado (38 °C) sin
estar en contacto con el piso y las paredes, que tendran una adecuada circulacion
de aire.

Las lecturas se realizan a 1, 2, 4, 8, 13, 26, 39 y 52 semanas y luego cada 6

meses. Los cambios de lecturas se expresan al 0,001% mas proximo.

2.1.3.- ASTM C 1293

Se utiliza para determinar la reactividad de agregados gruesos y finos. Para ello se
determina el cambio de longitud en prismas de hormigdn. El contenido de alcalis es de
5,25 kg/m®.

2.1.3.1.- Instrumentos
e Moldes: Tienen una dimensién de 75+0,7 mm de lado y 250 mm de longitud
efectiva.
e Pernos: De acero inoxidable de 22,5 mm de longitud y 6 mm de diametro.
e Comparador de longitudes: Similar a la norma IRAM 1700, excepto que la menor
division es de 0,002 mm y el recorrido de 8 mm.
e Contenedores para almacenamiento: Similar a la norma IRAM 1700.

e Camara o local de almacenamiento: Igual que la norma IRAM 1700.

2.1.3.2.- Probetas de ensayo
Igual a la norma IRAM 1700.

2.1.3.3.- Materiales

e Cemento: Se utiliza Tipo | segun ASTM C150, el resto de las caracteristicas igual a
IRAM 1700.
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e Agregados: Para determinar la reactividad del agregado grueso, se debe utilizar un
agregado fino no reactivo, donde la expansion a los 16 dias debe ser menor que
0,1% con el método acelerado ASTM C 1260. El modulo de finura del agregado
fino debe ser de 2,7+0,2. Para determinar la reactividad del agregado fino, se
procede de la misma manera con el agregado grueso no reactivo.

Las fracciones del agregado grueso se colocan en partes iguales con las siguientes

dimensiones, 19mma 12,5 mm, 12,5 mma 9,5 mmy 9,5 mm a 4,75 mm.

2.1.3.4.- Dosificacion del hormigon
El contenido de cemento es de 420+10 kg/m°. El volumen de agregados por
unidad de volumen de hormigén es de 0,70+0,2%. La relacién a/c igual que IRAM

1700. No se usard otra adicion.

2.1.3.5.- Preparacion de los prismas de hormigén
e Mezclado: Puede ser manual hasta 7 litros o mecanica.
¢ Moldeo de los prismas: Se llenan en dos capas y la compactacion puede ser por

varilleo o por vibracién, de acuerdo al procedimiento de la norma ASTM C192.

2.1.3.6.- Desmolde, almacenamiento y medicion de los prismas de hormigon

e Desmolde: Las probetas se desmoldan a 23,5+0,5 horas desde la elaboracion. Con
iguales condiciones de curado que la norma IRAM 1700.

¢ Almacenamiento y medicion inicial: La lectura inicial se realiza a 23,5+0., horas del
desmolde, luego se colocan las probetas a 38+2°C.

e Almacenamiento y lecturas subsiguientes: Las probetas no estaran en contacto con
el agua dentro del contenedor de almacenaje y éste no estara en contacto con el
piso y las paredes de la sala a 38+2°C. Las lecturas se realizan a 7, 28, 56 dias, 3,
6, 9y 12 meses, si es necesario cada 6 meses. Los contenedores se sacan de la
camara de 38+2°C, 16+4 horas antes igual que la norma IRAM 1700 y se colocan

en cadmara humeda.
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2.1.4.- RILEM AAR-3

Evalla la medida de la expansion de prismas de hormigén producida por la RAS,

almacenados en un medio en el cual se acelera la reaccion. Nivel de &lcalis de 5.5 kg/m®.

Evalla el efecto pessimum.

2.1.4.1.- Instrumentos

Moldes: De acero, de 250450 mm de longitud y 75+5 mm de seccion. Se pueden
usar moldes de 400x100x100 mm (reconsiderar el limite de expansion).

Pernos: Igual que norma IRAM 1700.

Comparador de longitudes: La graduacion del comparador de longitudes no debe
ser mayor que 0,002 mm. La barra de referencia igual que IRAM 1700.
Contenedores para almacenamiento: Similares a norma IRAM 1700, en cuanto a
las caracteristicas, pero la capacidad es para una sola probeta.

Cémara o local de almacenamiento: Igual norma IRAM 1700.

2.1.4.2.- Probetas de ensayo

Igual norma IRAM 1700.

2.1.4.3.- Materiales

Cemento: Igual norma IRAM 1700 con un contenido de &lcalis equivalente entre
0,9 y 1,2%.

Agregados: Se utiliza para agregados en combinacion con grueso reactivo y fino
no reactivo y viceversa. Los agregados gruesos Yy finos se consideran no reactivos
cuando la expansién con el método acelerado de la barra de mortero AAR-2 es
menor a 0,05 % a los 16 dias.

Las fracciones de los agregados sera una combinacion en masa de 30% agregado

fino (4-0 mm), 30% de la fraccién 10-4 mm y 40% de la fraccion 20-10 mm.

2.1.4.4.- Dosificacion del hormigon

La dosificacién en volumen debe estar constituida por el 14% de cemento, 20% de

agua libre, 46% de agregado grueso y 20% de agregado fino y en el caso de
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utilizar combinacion de agregados gruesos Yy finos, la fraccion total de agregados es
del 66% .

2.1.4.5.- Preparacion de los prismas de hormigon

Mezclado: Igual norma IRAM 1700.

Moldeo de los prismas: La habitacion de moldeo y medida se debe mantener a
20£2°C y una humedad no menor que 65+5%. Se adiciona NaOH al agua de
mezclado, se realizan 3 prismas por paston y se compacta en dos capas de igual
profundidad usando vibracion. Se realiza un curado durante 24+0,5 horas en

condiciones de 20+2°C y mas del 90% de humedad.

2.1.4.6.- Desmolde, almacenamiento y medicion de los prismas de hormigén

Desmolde: Las probetas se desmoldan a las 24+0,5 horas.

Almacenamiento y medicion inicial: Similar a norma IRAM 1700. La tela para
envolver los prismas debe ser de 240+30 g/m® A las 24 horas del desmolde se
realiza la lectura inicial con una regla metalica al 1mm, se pesan al 5 gramos y se
realiza la lectura utilizando el comparador de longitudes con la barra de INVAR. La
temperatura de esta operacion y de las siguientes se debe realizar a 20+2°C.
Almacenamiento y mediciones subsiguientes: Luego se coloca el prisma envuelto
dentro de la bolsa y se agrega 5 ml de agua destilada, posteriormente se almacena
el contenedor a 20+2°C hasta la lectura a 7 dias (lectura inicial de referencia),
luego se coloca el contenedor en la habitacion de 38+2°C; 24 horas antes de cada
lectura se sacan los contenedores y se colocan a 20+2°C.

Las lecturas se realizan a 2, 4, 13, 26 y 52 semanas después del mezclado. Para
algunos agregados de reaccion lenta, pueden no existir expansiones deletéreas a
52 semanas, por lo tanto dependiendo de la experiencia local, las medidas deben
extenderse. De acuerdo a experiencias realizadas en el LEMIT con agregados
graniticos, al término de un afio la expansion fue inferior al limite (0,033%) y al afio
y medio lo supero (0,050%). Luego de la lectura final los prismas seran examinados

verificando la presencia de fisuras, geles, etc.
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2.2.- Método acelerado de la barra de mortero

2.2.1.-IRAM 1674

El método esta indicado para evaluar agregados de reaccion lenta. No se aconseja
usar para evaluar combinaciones de agregados con materiales cementicios. Se destaca
que no son representativas las condiciones del ensayo con la estructura en servicio.
Cuando las expansiones son excesivas hay que obtener informacién adicional a partir de
estudios petrogréaficos. El objetivo es la deteccion de la RAS en 16 dias en barras de
mortero, basado en el método NBRI. Experiencias realizadas en el LEMIT, con agregados
graniticos de la provincia de Buenos Aires, se han obtenido valores de expansion de
0,08%, inferior al limite, pero al verificar con el método del prisma de hormigén son

calificados como reactivos. [4-5]

e Moldes: Deben ser de acero de 25+0,8 mm de seccidén y 250+2 mm de longitud
entre los extremos interiores de los pernos.

e Pernos: Estos seran de acero inoxidable de 60,5 mm de diametro y 20+1 mm de
longitud. Se deben introducir 161 mm dentro de la probeta.

e Comparador de longitudes: Debe tener una carrera de 7,5 mm, con una barra de
referencia de INVAR., con una longitud total de 295+1,5 mm con los extremos
magquinados, la parte central debe estar cubierta por tubo de caucho de 3 mm de
espesor y 100 mm de longitud.

e Solucion de hidroxido de sodio: Debe ser 1+0,01N para inmersion de las probetas
se obtiene disolviendo con 40 g de NaOH en 900 ml de agua destilada y se
completa a 1 litro. El volumen de solucion a utilizar es de 4+0,5 por volumen de

barra de mortero, una barra tiene 184 ml.

2.2.1.1.- Acondicionamiento
La temperatura de la sala de moldeo y los materiales deben estar entre 20 y 27°C
con HR mayor al 50%, la cAmara himeda debe cumplir con 23+2°C y HR mayor al 95%.

El agua de mezclado a 22+2°C. La temperatura del bafio debe ser 80+2°C.
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2.2.1.2.- Muestreo y preparacion de las probetas

Agregados:

o Agregado fino, la granulometria debe cumplir los siguientes requisitos: 10%
del material entre 4,75 — 2,36 mm, 25% entre las fracciones 2,36 — 1,18 mm,
1,18 mm - 600 umy 600 — 300 um y un 15% entre 300 — 150 um en peso.
Si no alcanza el material para obtener dichas cantidades se debe ftriturar
hasta obtener las cantidades requeridas. Si no hay mas muestras para
triturar se completan las fracciones faltantes con el primer tamafo del cual
de dispone con material suficiente, esto debe ser aclarado en el informe.

0 Agregados gruesos se debe triturar la muestra hasta que la totalidad pase
por el tamiz de 4,75 mm. Si la muestra extraida de cantera es gruesa y fina,
de la misma procedencia, se ensaya la fina, salvo que la fraccion gruesa
tenga distinta composicion petrogréfica.

Cemento: Debe cumplir con la Norma IRAM 50000, previo al uso se debe tamizar
por el tamiz de 600 pm.

Preparacion de las probetas: Se moldean tres probetas por paston constituido por 1
parte, en peso, de cemento y 2,25 partes de agregado, las cantidades necesarias
para un pastén son de 440 g de cemento y 990 g de agregados, con una razon a/c
de 0,47.

El moldeo debe realizarse en un tiempo total de 135 segundos después del
mezclado y los moldes se deben llenar en dos capas; luego se colocan en la

camara humeda durante 24+2 horas.

2.2.1.3.- Procedimiento

Se desmoldan, se realiza una lectura preliminar, al 0,002 mm, posteriormente se
colocan sumergidas en agua en una estufa a 80+2°C durante 24 horas. Pasado
este tiempo se realiza la lectura inicial, previa haberlas secado superficialmente con
un trapo absorbente himedo. Las lecturas se deben realizar en 15+5 segundos.

Luego se colocan sumergidas en la solucion de hidroxido de sodio a 80+2°C.
Posteriormente se deben realizar por lo menos 3 lecturas intermedias hasta los 14
dias de inmersién a la misma hora. Se puede continuar el ensayo con una lectura

por semana.
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Para expansiones mayores a 0,015% la precision interlaboratorio es de 9,55%, por
lo tanto dos ensayos en dos laboratorios distintos no deben diferir en mas de 27%

de la expansién promedio.

2.2.2.- CSA A23-2-25A

Cuando se desarrollan expansiones excesivas, es recomendable obtener
informacion complementaria para confirmar si la expansion es debido a la RAS, esto se
puede realizar mediante petrografia y observar las probetas después de terminado el
ensayo; cuando se confirma, se pueden hacer estudios adicionales como el prisma de

hormigdn. Se detecta la RAS en 16 dias en barras de mortero.

e Moldes: Tienen una dimensién de 25 mm de lado y 285 mm de longitud.

e Pernos: De acero inoxidable de 22,5 mm de longitud y 6 mm de diametro.

e Comparador de longitudes: Similar a norma IRAM 1674, excepto que la menor
divisién es de 0,002 mm y el recorrido de 8 mm.

e Solucion de hidréxido de sodio: Igual que la norma IRAM 1674.

2.2.2.1.- Acondicionamiento
Se debe mantener la temperatura de la sala de moldeo, aparatos y material seco
entre 20 y 26 °C con una HR mayor al 50%. El agua de mezclado y la camara

himeda en 23 + 2°C y la temperatura del bafio de inmersion en 80 + 2°C.

2.2.2.2.- Muestreo y preparacion de las probetas
e Agregados:
o El agregado fino propuesto como material para el hormigén, seré
procesado con un minimo de trituracion, con la siguiente granulometria:
10% del material entre 5,0 — 2,5 mm, 25% entre las fracciones 2,5 —
1,25 mm, 1,25 mm — 630 um y 630 — 315 um y un 15% entre 315 — 160
um. Si el material para obtener la granulometria no alcanza, se puede
triturar y completar con otra fraccion, luego se lava, se seca y se

almacena para Ssu uso.
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o EIl agregado grueso igual que en la norma IRAM 1674. Cuando hay
material grueso y fino de la misma procedencia, se ensaya el fino.

e Cemento: Tipo 10 de CSA, similar que norma IRAM 1674, con contenido total
de élcalis equivalente de 0,9+0,1%. Se debe usar periddicamente un agregado
reactivo como control.

e Preparacion de las probetas: Igual que la norma IRAM 1674, salvo que para un
agregado fino natural la a/c es de 0,44 y para agregado grueso o arena de
trituracion la a/c es de 0,5. El moldeo igual que norma IRAM 1674. Experiencias
realizadas en el LEMIT, califican al agregado de igual manera, y la variacion es
del orden del 5% [6].

2.2.2.3.- Procedimiento

Ilgual que la norma IRAM 1674. En cuanto al coeficiente de variacion, si la
expansion es mayor a 0,1% el mismo es de 2,94%, por lo tanto dos resultados de ensayo
dentro del mismo laboratorio no debe ser mayor de 8,3%. En ensayos de interlaboratorio
si la expansion es mayor al 0,1% el coeficiente de variacion es de 15,2%, por lo tanto en

dos ensayos en dos laboratorios distintos, la variacion no debe ser mayor que el 43%.

2.2.3.- ASTM C 1260

Especialmente usado para agregados que reaccionan lentamente o los que
producen una expansion tardia, sin embargo no permite evaluar la combinacion de
agregados con materiales cementicios. Las condiciones del ensayo no son
representativas del hormigén en servicio. Cuando se producen expansiones excesivas,
hay que obtener informacion suplementaria para comprobar que es debido a la RAS, para

tomar medidas para mitigarla. Deteccién de la RAS en 16 dias en barras de mortero.

¢ Moldes: Tienen una dimension de 25 mm de lado y 285 mm de longitud.

e Pernos: De acero inoxidable de 22,5 mm de longitud y 6 mm de didmetro.

e Comparador de longitudes: Similar a norma IRAM 1674, excepto que la menor
division es de 0,002 mm y el recorrido de 8 mm.

e Solucion de hidréxido de sodio: Igual que norma IRAM 1674.
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2.2.3.1.- Acondicionamiento

La temperatura de la sala de moldeo y materiales debe estar entre 20y 27,5°C y la
HR mayor al 50%. La temperatura de la camara humeda y del agua de mezclado debe ser
de 20+1,7°C, similar a la norma IRAM 1674. La temperatura del bafio 80+2°C.

2.2.3.2.- Muestreo y preparacion de las probetas
e Agregados: Igual a norma IRAM 1674
e Cemento: Debe cumplir con ASTM C150, la expansion en autoclave debe ser
menor de 0,2%. Antes de ser utilizado se debe pasar por el tamiz
850 pum (N°20).

e Preparacion de las probetas: Igual norma IRAM 1674.

2.2.3.3.- Procedimiento
Igual norma IRAM 1674. En cuanto a los coeficientes de variacion se consideran
igual que la norma CSA A23-2-25A.

2.2.4.- RILEM AAR-2

Utilizado para la deteccion rapida de la RAS en barras de mortero inmersas en una
solucion de NaOH a elevada temperatura. Se puede determinar el comportamiento
“pessimum” de algunos agregados de reaccién rapida, pues en los de reaccion lenta no
se produce [6]. El método no es recomendable para detectar RAS de agregados que
contienen mas del 2% de chert, debido a que algunas veces se pueden obtener

resultados inapropiados, ya que este método no los detecta.

e Moldes: Son de acero de 25 x 25 mm de seccion y de 285 mm de longitud,
pueden ser aceptables de 250 o 300 mm de longitud.

e Pernos: De 6 mm de diametro y 20 mm de longitud.

e Comprador de longitudes: Igual norma IRAM 1674.

e Solucion de hidréxido de sodio: Igual norma IRAM 1674.
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2.2.4.1.- Acondicionamiento

La temperatura de la sala de moldeo, aparatos, material seco y agua de mezclado
debe ser de 20+2°C y la HR mayor a 65+5% y la cAmara humeda de 20+2°C y HR mayor
al 90+5%.

2.2.4.2.- Muestreo y preparacion de las probetas

e Agregados:

o El agregado fino natural en estudio se usa con la granulometria propia
excepto las particulas mayores a 4 mm que se trituran y se incorporan,
salvo que el examen petrografico confirme que no hay diferencias con las
particulas que pasan. El agregado fino triturado, se ensaya de acuerdo a
la siguiente granulometria: 10% del material entre 4,0 — 2,0 mm, 25%
entre las fracciones 2,0 — 1,0 mm, 1,0 mm — 500 umy 500 — 250 um y un
15% entre 250 — 125 um en peso.

o EIl agregado grueso se tritura y tamiza para obtener la granulometria
anterior. El agregado grueso al triturarse a tamafio arena puede
incrementar la expansion, debido a que se incrementa la superficie
expuesta. Posteriormente, si el agregado grueso es reactivo se
recomienda hacer probetas de hormigon.

0 Agregados gruesos y finos, para hacer hormigén, se deben separar por
el tamiz de 4 mm o equivalente y ensayarlos por separado. Lavar y secar
la muestra de 100 a 110°C durante 16 horas.

e Cemento: Debe ser normal CEM | o Tipo | (ASTM) con Na;O equivalente de
1%. La superficie especifica de 450 m?/kg. La expansién en autoclave menor de
0,2%. Estabilidad de MgO, el indicador final 0 mm.

e Preparacion de la probetas: Similar a norma IRAM 1674, la minima cantidad de
material para realizar probetas de 25x25x285 mm sera de 400 g de cemento y
900 g de agregados.

La razén alc de 0,47, agua libre para hidratacion y trabajabilidad. La fluidez
tiene que estar comprendida entre 205 a 220 mm, si es menor que 205 mm se
puede usar superplastificante. El inicio del moldeo no debe superar los 3

minutos después del mezclado. Se llena en dos capas.
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2.2.4.3.- Procedimiento

Similar a norma IRAM 1674, pues, las lecturas siguientes se realizan
periddicamente con una lectura después de 24 horas de inmersion en NaOH y hasta 3
intermedias hasta los 14 dias a 80°C. Si se desea se puede medir en intervalos de 24

horas y continuar después de los 14 dias.

Para expansiones mayores a 0,1% la repetitividad se considera satisfactoria si la
expansion de cada probeta estd dentro del 10% de la media. Para expansiones menores
a 0,1% es satisfactoria cuando la desviacion de la media esta dentro del 0,01%. Después
de la medida final se observan las probetas, si hay combaduras se miden las tres

probetas colocandolas sobre una superficie plana y se estima al 0,2 mm.

3.- ANALISIS COMPARATIVO DE LOS METODOS
3.1.- Sintesis de los métodos de prisma de hormigon

En la tabla siguiente se sintetizan los métodos que emplean prismas de hormigén
para evaluar la RAS.
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PRISMAS DE HORMIGON

Descripcion IRAM 1700 | CSA-A23-2-14A ASTM C1293 RILEM AAR-3
Moldes (mm) 75X75x275 75X75%x275 75+0.7 75+5 /250450
75x75x405 75x75x405 250 400x100x100
Recorrido 8 mm
Comparador de Recorrido 7,5 . 0’092. mm Recorrido 8 mm
. mm Dispositivo para 0,002 mm
longitudes 0,002 mm
0,0025mm | compensar peso
probeta
pisico e o e
Contenedoresde | 25a30lts Plastico de 22 a _— P
. Plastico de 22 Its probeta y
almacenamiento 6 mm de 25 Its
contenedor entre 5
espesor
y 20 mm
35+5 mm del 30-40 mm del 30-40 mm del
Bastidor v mecha fondo. fondo. fondo. 30 mm del fondo.
y Papel Material Material Papel secante
secante absorbente absorbente
Temperatura 3842 °C 3822 °C 3822 °C 3842 °C
camara
CPN . 0 . 0 Normal 0,9+1,2%
Tipo y proporcién | 0,9+0.1% de Tipo 10,0’91%0’1/0 Tipo | (,)’9i(.)’l % de alcalis
de cemento alcalis 42%3%(:?"7”13 42%3%(:3“7”13 14% Volumen del
420+10 kg/m?® =0 =0 hormigon
0, 0,
1.25% del . 1,25% del peso 1,25+0,05% del
NaOH peso de 1,25% del peso de cemgnto peso de cegmento
de cemento 5,25 kg/m” en el 5,50 kg/m” en el
cemento o _
hormigon hormigon
Determinacion < 0,1% IRAM | < 0,1% CSA-A23-
del aareaado no 1674 2-25A <0,1% ASTM < 0,05% RILEM
rgac%vo 0,015% 0,015% CSA- C1260 AAR-2
IRAM 1700 A23-2-14A
Fracciones del | 20-14 33% 20-14 33% 19-12,5 33% 0-4 30%
agregado grueso | 14-10 33% 14-10 33% 125-9,5 33% 10-4 30%
(mm) 10-4 33% 14-5 33% 9,5-4,75 33% 20-10 40%
Relacion Ag/Af ) ) Volumen x vol de )
en masa 60:40 60:40 H° 0.7020,2 70:30
0,
alc 0422045 | 0,42a0,45 0,42 20,45 20% agua en
volumen
Mecanico. Mecanico. < 7 litros manual
Mezclado y . - . -
7 1 punzonada 1 punzonada Sino mecanico. Vibracion
compactacion 2 2
cada 7 cm cada 7 cm
Envolver en
. . Envolver en tela,
I tela, tubo y Sin envoltura y Sin envoltura y
Procedimiento tubo y bolsa de
bolsa de bolsa bolsa L
o polietileno.
polietileno
24 hs del
Lectura inicial 2412 hs del 4 hs del desmolde 23,5x0,5 hs del desmolde y se
desmolde desmolde
pesan
Lecturas 1-2-4-8-13 | 1 2.4-8-13-26-30- | 1-4-8-12-24-36- | 1S€Ma20£2°C
R 18-39-52 2-4-13-26-52
38+2°C 52 semanas 52 semanas o
semanas semanas a 38+2°C
Lo < 0,04NR < 0,04 NR < 0,05 NR
ex“g;}';?g‘nd(eo ) <>060§4NRR 0,04-0,12 MR > 0,04 R 0,05 — 0,10*
P ’ >0,12 R >0,10 R
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* Depende de la experiencia local, pero se considera potencialmente reactivos.

3.2.- Sintesis de los métodos acelerados de la barra de mortero

BARRA DE MORTERO

Consideracion

combinaciones

expansiones

Descripcion IRAM 1674 | CSA-A23-2-25A | ASTM C1260 RILEM AAR-2
Reaccion lenta. | Obtener mayor | Reaccion lenta. | Comportamiento
No evalta informacion con No evalta pessimum. No

combinaciones

recomendable

0,5 triturado

de agregados excesivas de agregados >2% de chert
Moldes 25+0,5 mm 25x25 mm 25x25 mm 25x25 mm
250£2 mm 285 mm 285 mm 285 mm
4% NaOH 4% NaOH 4% NaOH 4% NaOH
Solucién 4+0,5 del 4+0,5 del 4+0,5 del 4+0,5 del
NaOH volumen de las | volumen de las | volumen de las | volumen de las
barras barras barras barras
e dmperaf”ra 80+2°C 80+2°C 8022°C 8022°C
el bafo
4,75-2,36 10% |5,0-2,5 10% (4,75-2,36 10% [4,0-2,0 10%
Granulometria |2,36-1,18 25% |2,5-1,25 25% (2,36-1,18 25% |2,0-1,0 25%
agregado fino |1,18-600 25% |1,25-630 25% |1,18-600 25% |1,0-500 25%
y grueso 600-300 25% |630-315 25% |600-300 25% |500-250 25%
300-150 15% |315-160 15% |300-150 15% |250-125 15%
Cumplir ASTM | CEM o Tipo |
. Tipo 10 C150, (Nax0)e 1%
Cemento Curr;pc))llorolcl?){AM (Na20)e expansion Sup Esp 450
0,9+0,1% autoclave m?/kg
<0,2% Exp auto <0,2%
1ctoy 2,25 1Ctoy 2,25 1Ctoy 2,25 1Ctoy 2,25
. agregados, alc
Proporciones | agregados, a/c 0,44 natural y agregados, a/c | agregados, a/c
0,47 ! 0,47 0,47

Procedimiento

2412 hs en CH
24 hs en agua
80+2°C
14 dias en
solucién NaOH
a 80+2°C

2412 hs en CH
24 hs en agua
80+2°C
14 dias en
solucién NaOH
a 80+2°C

24+2 hs en CH
24 hs en agua
80+2°C
14 dias en
solucién NaOH
a 80+2°C

2442 hs en CH
24 hs en agua
80+2°C
14 dias en
solucién NaOH a
80+2°C

Lectura inicial

Después de 24
hs en agua a

Después de 24
hs en agua a

Después de 24
hs en agua a

Después de 24
hs en agua a

80+2°C 80+2°C 80+2°C 80+2°C
3 intermedias 3 intermedias 3 intermedias llectura a 24 hs
Lecturas has'Ea los 14 has'Ea los 14 has'Ea los 14 3 intermedia:s
dias de dias de dias de hasta los 14 dias
inmersion. inmersioén inmersion de inmersién
Limites de < 0,100 NR < 0,150 NR < 0,100 NR < 0,100 NR
expansion (%) >0,200R > 0,150 R > 0,100 R >0,100 R
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4.- CONCLUSIONES

El analisis de las normativas para evaluar la reactividad potencial de los agregados,
ya sea a través de métodos acelerados en morteros o de larga duracion en hormigones,

se pueden obtener las siguientes consideraciones:

- Para las cuatros normas estudiadas, el método del prisma de hormigéon demanda un afio

y el método acelerado de la barra de mortero 16 dias.

- Cuando se evalla el comportamiento del agregado grueso en el hormigoén, el agregado
fino debe ser no reactivo y viceversa. Para tal fin, la norma europea es mas estricta,
considera el limite de 0,05% con el método acelerado cuando para las restantes es de

0,1% al término de 14 dias de inmersion.

- La norma europea, RILEM AAR-3, indica que las probetas de hormigon quedan
almacenadas a 20°C hasta la lectura inicial, realizada a los siete dias de la elaboracion, lo
que implica una diferente estructura interna del hormigén, por lo que el material es menos
poroso y habra una mayor presion interna de los geles, no asegurando que la expansion

final sea mayor.

- La norma canadiense tiene en cuenta el peso de la probeta de hormigdn sobre la

medida de la longitud, aplicando un dispositivo para tal fin.

- La norma europea establece colocar las probetas de hormigéon de manera individual en

los recipientes de almacenamiento, dentro de un reactor.

- En el método acelerado de la barra de mortero, la norma europea, indica que debe
tenerse en cuenta el comportamiento pessimun de los agregados. Este comportamiento
est4 referido al porcentaje del material reactivo a utilizar en una mezcla con un material de
referencia no reactivo, de acuerdo al origen mineraldgico de los agregados se determina
cual es el porcentaje que produce mayor expansion. La normativa sugiere seis

combinaciones de morteros con porcentajes variados de material reactivo.
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- Las normas de Argentina y USA destacan que el método acelerado de la barra de
mortero puede detectar agregados de reaccion lenta y que no es recomendable para

evaluar combinaciones de agregados.

- La norma canadiense para barras de mortero indica diferente razén a/c segun el origen
del agregado natural o de trituracion. Esta variacion se realiza para mejorar la

trabajabilidad del mortero y lograr un buen llenado de los moldes.

- Las criticas mas destacadas que se han objetado del método acelerado de la barra de
mortero, son las condiciones de ensayo, las cuales son muy rigurosas, si se comparan
con las condiciones de exposicion de la estructura real. En el método del prisma de
hormigén la cuestion es el tiempo de duracién del ensayo, que se considera muy

prolongado.

- A pesar de las diferencias en los procedimientos de ensayo de acuerdo al origen de la
normativa, califican de igual manera a los agregados. En el caso del método del prisma de
hormigén, las normas de Canada y USA no indican envolver las probetas de hormigén
con una tela para mantener la humedad, lo cual puede implicar menores reacciones.
Experiencias realizadas en el LEMIT, indican que se obtienen resultados mas confiables
cuando se envuelven las probetas con tela, con lo cual las expansiones son superiores,
entre un 12 a 15% y en algunos casos llegan hasta un 50%. La norma europea cambi6

con posterioridad a la normativa argentina, con respecto a este tema.
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